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PASO 1:

Las diferentes molduras se aplicaran sobre un suporte limpio o sobre la capa de armadura
del sistema SATE. Las molduras se aplicaran mediante el utilizo de mortero cola KLEBOCEM
IVAS con la aplicacién del mismo sobre toda la esquina con la llana dentada. En funcién del

tamafio de las molduras podria ser necesario el utilizo de un perfil de acero con formaa L
al fin de suportar mas el peso del sistema.
Aplicar el adhesivo poliuretanico STYRO 573 sobre las dos cabezas de las molduras como
mostrado en las fotos.
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